
Uchwyty, gałki i profile
Dziękujemy, że wybrałeś uchwyty furnipart do swojego domu, a tym samym 
wybrałeś asortyment, który spełnia najwyższe standardy jakości i 
wzornictwa. Z tego przewodnika dowiesz się, jak najlepiej dbać o produkty.
marki Furnipart.
Powierzchnie lakierowane

Lakierowane wykończenia są nakładane na odlewany metal z cynku lub aluminium. Lakierowane powierzchnie są 
wytrzymałe, ale nie są odporne na zarysowania, jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane.

Polecamy:

• Ogólne czyszczenie należy wykonywać za pomocą wyciśniętej szmatki i wody.
• Unikaj przesuwania twardych i szorstkich przedmiotów po powierzchni uchwytu.
• Unikaj wystawiania uchwytu mebla na działanie silnych chemikaliów i środków czyszczących, takich jak proszek/krem do 

szorowania, rozpuszczalniki, środki do czyszczenia piekarników, zmywacze do farb itp.
• Lakierowana powierzchnia, która nie była odpowiednio pielęgnowana, może z czasem łuszczyć się i odchodzić od 

materiału uchwytu.

Chromowane powierzchnie

Nasze chromowane produkty są dostępne w wersji błyszczącej lub matowej. Chromowanie jest wykonywane na odlanym 
metalu z cynku lub aluminium. Powierzchnie chromowane są wytrzymałe, ale nie są odporne na zarysowania, jeśli nie są 
odpowiednio pielęgnowane.

Polecamy:

• Ogólne czyszczenie należy wykonywać za pomocą wyciśniętej szmatki i wody.
• Unikaj przesuwania twardych i szorstkich przedmiotów po powierzchni uchwytu.
• Unikaj wystawiania uchwytu mebla na działanie silnych chemikaliów i środków czyszczących, takich jak proszek/krem do 

szorowania, rozpuszczalniki, środki do czyszczenia piekarników, zmywacze do farb itp.
• Chromowana powierzchnia, która nie była odpowiednio pielęgnowana, może z czasem ulec odbarwieniu i zmatowieniu.
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Powierzchnie ocynkowane

Nasze produkty ocynkowane są dostępne w różnych kolorach i wzorach. Proces cynkowania jest zakończony na odlanym metalu z 
cynku lub aluminium. Powierzchnia ocynkowana jest wytrzymała, ale nie jest odporna na zarysowania, jeśli nie jest odpowiednio 
pielęgnowana.

Polecamy:

• Ogólne czyszczenie należy wykonywać za pomocą wyciśniętej szmatki i wody.
• Unikaj przesuwania twardych i szorstkich przedmiotów po powierzchni uchwytu.
• Unikaj wystawiania uchwytu mebla na działanie silnych chemikaliów i środków czyszczących, takich jak proszek/krem do 

szorowania, rozpuszczalniki, środki do czyszczenia piekarników, zmywacze do farb itp.

• Powierzchnia ocynkowana, która nie była odpowiednio pielęgnowana, może z czasem ulec odbarwieniu i zmatowieniu.

Powierzchnie anodowane

Anodowane powierzchnie są szlifowane i polerowane przy użyciu odlewanego lub wytłaczanego aluminium. Anodowana 
powierzchnia jest wytrzymała, ale nie jest odporna na zarysowania, jeśli nie jest odpowiednio pielęgnowana.

Polecamy:

• Ogólne czyszczenie należy wykonywać za pomocą wyciśniętej szmatki i wody.
• Unikaj przesuwania twardych i szorstkich przedmiotów po powierzchni uchwytu.
• Unikaj wystawiania uchwytu mebla na działanie silnych chemikaliów i środków czyszczących, takich jak proszek/krem do 

szorowania, rozpuszczalniki, środki do czyszczenia piekarników, zmywacze do farb itp.

• Anodowana powierzchnia, która nie była odpowiednio pielęgnowana, może z czasem ulec odbarwieniu i zmatowieniu.


